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کداصلی
کد

فرعی

ویژگی

شرح

آزمون

روش

آزمون

ساعت

کار

موثر

توضیحاتنتیجهنوع نقصواحد مقیاسحدود قابل قبولویژگی تست

1 1  

 فولاد
پیش

تنیدگی
(شماره
پروانه

استاندارد
تولید
کننده
فولاد
پیش

تنیدگی یا
فرم

نتیجه
آزمون
پیش

تنیدگی
درج یا
پیوست
شود)

 طبق بند 5- طبق بند 5-1-1 فیزیکی 0 
 پیش تنیده عمده1-1

قبولخوانسار

2 2  

 مقاومت
کششی
فولاد
پیش

تنیدگی

 نیوتن بر طبق بند 5-1-1 فیزیکی 0 
قبول 1714 بحرانیمیلیمتر مربع

3 3  

 موقعیت
سیم هاي
فولادي
در سطح
مقطع

قبول قبول عمده میلیمتر طبق بند 5-1-2 فیزیکی 0 

4 4  
 ویژگی
ظاهري
تیرچه

قبول قبول عمده -- طبق بند 5-2-1 فیزیکی 0 

 عرض  5 5
قسمت

قبول 122 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-1 فیزیکی 0 

 



پایینی
تیرچه

6 6  
 عرض

نشیمنگاه
بلوکها

قبول 28 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-2 فیزیکی 0 

7 7  

 عرض
قسمت
بالایی
تیرچه

قبول 52 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-3 فیزیکی 0 

8 8  

 پوشش
بتنی
روي
فولاد

قبول 23 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-4 فیزیکی 0 

9 9  
 میزان

خیز منفی
تیرچه

قبول 1 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-5 فیزیکی 0 

10 10  

 انحراف
جانبی در

طول
تیرچه

قبول 0/1 عمده سانتیمتر طبق بند 5-2-2-6 فیزیکی 0 

 طول  11 11
قبول 1 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-7 فیزیکی 0 تیرچه

 ارتفاع  12 12
قبول 177 عمده میلیمتر طبق بند 5-2-2-8 فیزیکی 0 تیرچه

 ویژگی  13 13
 طبق بند 5- طبق بند 5-2-3 فیزیکی 0 مکانیکی

قبول قبول عمده3-2

 نشانه  14 14
قبول قبول عمده طبق بند 6 طبق بند 6 فیزیکی 0 گذاري

 اطلاعات  15 15
قبول قبول عمده طبق بند 8 طبق بند 8 فیزیکی 0 سفارش

تفسیر :
3-2909  مطابقت دارد   با توجه به نتایج بدست آمده ، نمونه فوق در کلیه بندها با استاندارد/(هاي) ملی 

براي مشاهده و ثبت صحیح اعداد اعشاري از مرورگر Internet Explorer ورژن 11 و یا سایر مرورگرها استفاده نمایید.

در این صفحه امکان ثبت و اصلاح وجود ندارد


